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SOLOCRYL Topcoat VVS

Aussen & Innen

SOLOCRYL Topcoat VVS ist ein wasserverdiinnbarer Lack fir die umweltfreundliche und
wirtschaftliche Lackierung von Holz- und Holz-Metallfenstern. Sie zeichnet sich durch die
geringe Wasserdurchlassigkeit nach DIN EN 927 und die sehr schnelle Blockfestigkeit aus

SOLOCRYL Topcoat VVS ist in Seidenmatt auch tber das Schnellmischsystem KABEmix
erhiltlich. Bei dunklen Farbténen empfehlen wir grundsatzlich eine Werksmischung.

Acryl-Copolymerisat

Organische und anorganische Pigmente

Industrielle Herstellung von Holz- und Holz-Metallfenstern
- Gute Wetterbestdndigkeit

- Umweltfreundlich

- Geringe Wasseraufnahme

- Dauerelastisch

- Hohe Standfestigkeit

- Schnelle und hohe Blockfestigkeit

Seidenglanz (Art. 14823), Seidenmatt (Art. 14714)

RAL, NCS S, nach Vorlage (siehe Hinweis dunkle Farbtone und Fachinfo 012)
1kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 60 kg, 120 kg, 140 kg

Vor Frost schiitzen. Kiihl und trocken in gut verschlossenen Gebinden lagern. Verfalldatum
auf den Etiketten beachten.

Bei Bedarf kann mit Wasser die Spritzviskositat geringflgig korrigiert werden.

Hochstdruck ohne Luftunterstiitzung (Airless), Hochstdruck mit Luftunterstitzung (Airmix),
Hochdruck (Fliess- oder Saugbecher, Drucktank, Pneumatische Pumpe), ESTA tauglich
(Definition: siehe Fachinfo 3338 Applikationsarten)

Staubtrocken ca. 40 min  klebfrei ca.2h grifffest  ca.4h

Uberlackierbar ca.3h belastbar  ca.3 Tage

Abluften ca. 20 min

Trocknen ca. 2 h bei 40°C

275 - 325 ym

Holzfenster 120 — 140 pm

Holz-Metallfenster 80 — 100 pm

Theoretisch 280 g/m’ bei 120 pm Trockenfilmdicke

Praktisch 350 g/m’

VOC-Grenzwert Kat. A/ d 2010: 130 g/I
SOLOCRYL Topcoat/VVS enthdlt maximal 20 g/l
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Nicht unter +10°C; um Schwitzwasserbildung wahrend der Beschichtung zu verhindern,
muss die Oberflichentemperatur mindestens 3°C Gber dem Taupunkt liegen.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknete Reste mit Universalverdiinner 5119
(Art. 10516).

Es ist eine Holzfeuchtigkeit von 8 — 12% einzuhalten

Wird eine I6sungsmittelhaltige Grundierung verwendet, muss die Trocknung vor der Fer-
tiglackierung mindestens 48 h bei Raumtemperatur betragen.

Beim Einbau von weissen Holzfenstern ist zu beachten, dass die Luftfeuchtigkeit in den
Raumen durch stetiges Liiften tief gehalten wird, da sonst die Gefahr einer Verfarbung
durch Holzinhaltsstoffe besteht.

Fohre ist fir dunkle Farbtone generell nicht geeignet. Das Harz verflussigt sich schon nach
einer Belastung von 30 min bei 30 °C und tritt so an die Oberfliche oder kann den Lackfilm
durchbrechen.

Immer wieder werden fir Holzfenster sehr dunkle Farbtone mit einem Helligkeitsbezugs-
wert < 35 vorgesehen. Durch diese Farbtdne kann sich die Oberfldche bei direkter Sonnen-
einstrahlung bis auf 85°C erhitzen. Dies kann zu Rissbildung in den Fugen, Blasenbildung,
Schichtentrennung und Harzaustritt fihren. Daraus resultierende Schaden lehnen wir ab.
Wenn solche Farbtone gewlinscht werden, sind Holzmetallfenster zu empfehlen.

Fichte, Weisstanne, Fohre, Eiche

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, 6l- und staubfrei sein. Harzgallen und auf
Flachen liegendes Harz (Fohre) sind zu entfernen, schleifen.

Fur kritische Holzer empfehlen wir SOLOCRYL Spritzgrund Weiss (Art. 14766).

- SOLOCRYL Aquabloc — SOLOCRYL Finishprimer - SOLOCRYL Tauchgrund

Ca. 1.20 - 1.30 g/cm’

ca. 40 - 42% Gewicht ca. 33 - 35% Volumen

Beachten Sie die Hinweise auf Etiketten und Sicherheitsdatenbldttern. Es sind die Vorgaben
der SUVA einzuhalten.

Anbruchmengen, Reste oder Uberlagertes Material kdnnen an dafiir bestimmte Sammel-
stellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK Gber die Listen
zum Verkehr mit Abfallen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europdischen Abfallartenkatalog
(EAK), zu beachten.

Leergebinde und Altfarben kdnnen an KABE Farben zuriickgegeben werden. Verlangen Sie
fur detaillierte Auskilnfte unsere Informationsbroschire.

Die Angaben in diesem Merkblatt Gber Eigenschaften und Anwendung der genannten
Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und
praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmoglichkeiten
ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht mdglich. In Zweifelsfdllen stehen unsere An-
wendungstechniker fir Auskiinfte zur Verfiigung. Im Ubrigen gelten die allg. Verkaufs- und
Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch Giberarbeitet. Unser Verkauf gibt Ih-
nen im Zweifelsfall Auskunft Gber die Gultigkeit des vorliegenden Dokuments.




